Ctra. N-630, Km. 561.6

CANTERA “VILLALUENGO” Tel.- 927 100 100
mineria CACERES

Gz FICHA DE PRODUCTQ ~ cneriase

AG-T-4/12-0
ce
0099/CPD/A60/0208
UNE-EN 13043:2003
“Aridos para Mezclas Bituminosas"

Tamaiio de las particulas Denominacién 4/12
Granulometria Categoria G:90/15
Densidad Valor declarado 2.92 (Mg/m?)
Absorcion Categoria WA,,2
Forma de las particulas Categoria Flys
Caras de fractura Categoria C100/0
Resistencia a la fragmentacion Categoria LA
Resistencia al pulimento Categoria CPA;,

ado por el fabricante en Caceres el 06 de julio de 2020,

Palacios Fdo. Manuel Pérez Alonso




