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         Director Técnico                                                                                   Responsable de Calidad 
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 0099/CPD/A60/0208 

UNE-EN 13043:2003 
“Áridos para Mezclas Bituminosas" 

 
Tamaño de las partículas 
 
Granulometría 
 
Densidad 
 
Absorción 
 
Limpieza 
 
       Finos 
 
      Calidad de los finos 
 
      Azul de Metileno 

 
Denominación 

 
Categoría 

 
Valor declarado 

 
Categoría 

 
 
 

Categoría 
 

Valor declarado 
 

Categoría 

 
0/4 

 
GA 85 

 
2.92 (Mg/m3) 

 
WA242 

 
 
 

f 10 
 

E.A.4 ≥ 50  
 

MBF 10 
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